pro objednatele

[Preklad z nemeckého jazyka]

Germanischer Lloyd Formular ¢. F497

Toto osvédéeni je vystaveno Osvédeeni &.: F 497/ 35533
spolecnosti Germanischer Lloyd

nebo firmou, kterd je akreditovana Dilci osvédéeni

spole¢nosti GL. Vystaveni témito originalu &.: F 497/ =
spole¢nostmi je spole¢nosti GL ) .
uznano pii splnéni podminek Jméno lodi: =
uvedenych na dalsi strané. Rozligovaci signal: -

¢. rejstifku GL: GL-119

Osvédceni o zkousce a provéreni textilnich lan

Datum zkousky: 05.02.2015 Délka: 100 m

Jmenovity primér: 24 mm  Hmotnost: 21.7 kg

Konstrukce (forma): E Norma: __ DIN EN ISO 2307

Pocet vlaken celkem: 60 Barva: _ ¢erno-modro-bila :

Material: polyamid Spec. hmotnost: 1.14 kg/dm’

Nejniz3i teplota taveni: 2i8 ¢ Stélost na svétle: -

Ptedepsand nosnost lana: 90 kN

Vysledky zkousSky 00099-1798

A) Kus lana byl roztrzen v celém pramenu, pfi pokusné délce 1000 mm
Nosnost ¢ini: g1.23 kN.

B) Zkouskou = vlaken odebranych z lana byla stanovena
prumérna hodnota nosnosti vlakna = kN.

Vynésobenim nosnosti vldkna s po¢tem vléken a opravnym faktorem =

vyplyvé nosnost = kN.
Ptipustna iinosnost pii zohlednéni uzitného poctu ,N* (viz zadni strana) €ini: = kN
Jméno a adresa vyrobce nebo dodavatele lana: LIROS GmbH., 95180 Berg

Otisk na firemnim prouzku: =

Jméno a adresa firmy nebo odborné osoby, ktera byla piitomna u zkousky a provedla vy3etteni:

Dipl.-Ing. (FH) Peter Fleischmann, Liros GmbH, 95180 Berg

Osvédeuji, ze vyse uvedené iidaje jsou spravné, ze zkousku a vySetfeni textilniho lana provedla odborna osoba a

nebyly zjistény zadné nedostatky.

Datum 23.02.2015

Misto 95180 Berg Podpis v zastoupeni viastnorucni podpis

F 497 / tijen 1987 (pokyny viz zadni strana)




