
Toto osvdddeni je vystaveno
spolednosti Germanischer Lloyd
nebo firmou, kter6je akreditov6na
spolednosti GL. Vystaveni tdmito
spolednostmi je spolednosti GL
uznhno pfi splndni podminek
uvedenych na dal5i stran6.
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Germanischer Lloyd Formul6i ..8497

Osvdddeni (,.: F 497 I 35536

Dildi osv6ddeni

origin6lu (.:F 4971

Jm6no lodi:

100

Rozli5ovaci sisniil:

d. reistiiku GL: GL - 119

Datum zkouSkv:

Osv6dieni o zkousce a

20.02.20t5 Ddlka:

Jmenovitf prfimdr: 30 Hmotnost: 34.3
Konsffukce (forma): Norma: DIN EN ISO 2307

Barva: derno-zeleno-bililPodet vliiken celkem: 80
Materi6l: nolvester Soec. hmotnost: 1.3 8 Kg/0m-

St6lost na svdtle:

Vysledky zkoulky 00099-1801

A) Kus lana byl rortrZen v celdm pramenu, pii pokusnd d6lce i000 mm

Nosnost dini: 142,3 1 kN.

B) Zkou5kou vliiken odebranych z lana byla stanovena

kN.prumdrn6 hodnota nosnosti vl6kna

Vyn6sobenim nosnosti vliikna s poetem vldken a opravnym faktorem

vypljv6 nosnost kN.

Piipustnd fnosnost pii zohledndnf uZitndho podtu ,,N" (viz zadni strana) dini:

Jm6no a adresa vyrobce nebo dodavatele lana: LIROS GmbH. 95180 Berg

Otisk na firemnim prouZku:

Jmdno a adresa firmy nebo odbornd osoby, kterii byla piitomna u zkou5ky a provedla vy5etieni:

Dipl.-Ing. (FH) Peter Fleischmann. Liros GmbH. 95180 Berg

Osvddiuji, Ze vj5e uvedend ridajejsou sprdvnd, Ze zkou3ku a vy5etieni textilniho lana provedla odbornri osoba a

nebyly zji5tdny Z6dnd nedostatky.

Datum 23.02.2015

provdfeni textilnich lan

m

kg

C)
q)

C)

Misto 95180 Berg

F 497 liijen 1987

Podpis v zastoupeni vlastnoruini podpis

NejniZSi teplota taveni: 260oC
Piedepsand nosnost lana:

(polqyny v iz zadni strana)


